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Moiste

Geovork on polimeerne struktuur, iihe- voO1 kahesuunaline;
toostuslikult valmistatud leht, mis koosneb reguraarse vorgustikuna
elementidest, mis on omavahel 1hendatud kas ldbi
ekstruuderdamise, sidumise, punumise vO1 keevitamise teel ning
mille avad on suuremad kui koostekomponendid. Tegemist on
vorgutaolise materjaliga, mis koosnevad omavahel seotud
paralleelsetest lamedatest ribadest, milled vahel olevad avaused
peavad olema piisavalt suured, et haarduda timbritseva materjaliga.
Kasutatakse geotehniliste, keskonnaalaste, hiidroloogiliste ja

transpordiga seonduvate insenerehitiste koosseisus.



Eesmargid

pinnaste tugevdamine, pinnaseosiste nihke
arahoidmine;

pinnaste omavahelise segunemise arahoidmine;

pinnase niiskuse alandamine, samas tagades
nende tugevuse (dreenvorgud);



Uhesuunaline geovdrk - geovdrk, mis vdtab vastu (ihes suunas margatavalt

suuremat tdmbejoudu (kas parallel- vai ristisuunas) kui teises;

kahesuunaline geovork — geovork, mis suudab nii piki- kui ristisuunas vastu
vOtta sarnaseid tombejoude;

mitmesuunaline geovork — geovork, mis suudab vastu votta tombejoude igas
suunas tasapinnal

seotud geovork — geovork, milles kiud (niidid), dige nurga all, on Ghendatud
sidumise teel;

punutud geovork — geovork, milles kiud (niidid), dige nurga all, on Ghendatud
punumise teel;

kootud geovork — geovork, milles kiud (niidid), dige nurga all, on dhendatud
kudumise teel;

keevitatud vork — geovork, mille ribid on omavahel tUhendatud keevitamise
teel;

pressitud ja ,tdmmatud” vork — geovork, mis venitatakse Gihs voi kahes suunas
tervikmaterjalist;

pressitud dreenvork — tiheda vorgustikuga vork, mille avad on suuremad kui
koostisosad.



Kasutamine

Kasutuskohad:

— hoonete vundamentide aluste tugevdamiseks;

e geovork ei lase pinnasel koormuste all laiali vajuda;

— jarskude ndlvade ehitamisel;

» geovork hoiab nolval laiali vajumast;

— autoteede ja raudteede aluspinnaste
tugevdamiseks;

 valtimaks pragude tekkimist asfaltkattes.

— lennuvaljade aluste armeerimisel.



Uhesuunaline geovdrk

e Kasutatakse:
— nolvade kindlustamisel;

— maalihete valtimiseks.
* Toimib vaid Uhte pidi ehk suudab takistada

vaid pikisuunalisi nihkeid.




Kahesuunaline geovork

e Kasutatakse:
— teede, platside aluste ja asfaldi tugevdamisel;
— Vundamentide tugevdamisel;
— Nolvade kindlustamisel.

e VOtab vastu joude nii piki kui ristisuunas.




Mitmesuunaline geovork

e Kasutatakse:

— pinnasevork kattega ja katteta teede
tugevdamiseks.

Load distribution
acts radially.




Dreenvork

e Kasutatakse:

— Koos geotekstiiliga (valtimaks avade ummistumist)
toimib veekanalina

Dreenviork
cgeotekstiiliga




Vorkude tootmine

Kootud vork: Uks ribi alt ja teine pealt;

keevitatud vork: eraldi ribid keevitatakse
masinas kokku;

pressitud tugevdusvork: polimeer
tommatakse labi mehhanismi, mis augustab
materjali ning seejarel venitab vorgu laiali;

pressitud dreenvork: kirjeldus allpool.



Kootud vork




Keevitatud vork
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itud vork
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Pressitud dreenvork

e Koostisosad on segatud ja surutud labi ekstruuderi,
mis valjastab sulami avaustega tagur-pidi keerlevasse
|Gdigutavasse vormi, mida nimetatakse tsenter.
Polimeeri sulam voolab seal nurga all, tehes kahes
tasapinnas eraldatud ribisi. Valjunud materjali raskus
surub poolkdva massi edasi, mis omakorda lukkab
sulami tle siidamiku. SGdamikuks on suureneva
diameetriga lehter, mis eraldab ribid ja avab vorgu.
Teemanti kujulised augud on tavaliselt 12mm pikad ja 8
mm laiad. Nurgad ribide vahel 702 kuni 1102. Ajaks mil
vork on jahtunud omandab ta ka dige diameetri.
Seejarel jahutatakse vees vork taielikult, Idigatakse ja
pannakse transpordiks rullidesse.



Pressitud dreenvork

* Tenax CE:




Pressitud dreenvork

e Valmistusmasin:
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Jaotus vastavalt funktsioonile

* Tugendusvorgud (pinnasevorgud);

e asfaldivorgud;

e dreenvorgud.



